EFECTIS France
E ‘ + (4 Voie Romaine
ec ‘ s F-57280 MAIZIERES-LES-METZ

Tél: +33 (0)3 87 51 11 11
Fax : +33 (0)3 87 51 10 58 RECONDUCTION

RECONDUCTION n° 18/1
DU PROCES-VERBAL n° 13 - A - 177 Révision 1

Selon I'arrété du 14 mars 2011 modifiant I'arrété du 22 mars 2004

Concernant Une cloison vitrée a ossature métallique.
Ossature : Tubes acier série Presto 50 (FORSTER PROFILSYSTEME AG)

Vitrages : PYROGUARD T-EW60/13-1, EW60/13-1 VF ou EW®60/13-1
(Pyroguard UK Ltd)

Demandeurs FORSTER PROFILSYSTEME AG PYROGUARD UK LTD -
AMRISWILERSTRASSE 50 Ex C.G.I INTERNATIONAL LTD
POSTFACH MILLFIELD LANE
CH - 9320 ARBON HAYDOCK, MERSEYSIDE
GB-WA11 9GA

Extensions de classement Des extensions de classement peuvent se rapporter au procés-verbal de
reconduites référence. Elles sont cumulables entre-elles aprés avis d'Efectis France.
Les extensions de classement délivrées sur le procés-verbal de référence, et
portant les numéros suivants, sont reconduites :
14/1, EFR-14-002238, EFR-14-002239, 18/4, 18/5 et 18/6

Durée de validité Le proces-verbal de référence (ainsi que toutes ses éventuelles révisions) et
les extensions de classement (ainsi que toutes leurs éventuelles révisions)
mentionnées ci-dessus, ainsi que celles qui seraient délivrées apres la date
d'édition de ce document, sont valables jusqu'au :

27 aolt 2023.

Passé cette date, le procés-verbal de référence n'est plus valable, sauf s'il
est accompagné d'une nouvelle reconduction délivrée par Efectis France.
Cette reconduction n'est valable qu'accompagnée de son procés-verbal de
référence.

Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance au feu de I'élément objet du présent
proces-verbal de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées a son
incorporation a un ouvrage.

Maiziéres-lés-Metz, le 07 aodt 2018

- Rénaud SCHILLINGER
Olivia LUCIFORA Directeur technique
Chef de service Qualification Facades / Compartimentage

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale.

SASU au capital de 1 512 170 € - SIRET 490 550 712 00023 — RCS Evry B 490 550 712 — TVA FR 61490550712 — APE 7120 B Page 1 sur1
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Fax : +33 (0)3 87 51 10 58 PROCES-VERBAL

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT n* 13- A - 177

| Résistance au feu des éléments de construction selon |'Arrété modifié du 22 mars 2004 du Ministére de I"Intérieur

Durée de validité

Appréciations de laboratoire n*

Concernant

Demandeurs conjoints

Ce procés-verbal de classement et ses éventuelles extensions sont valables

jusqu'au : 27 Ao(t 2018

13-A-177A
13-A-1778B

Une cloison vitrée a ossature métallique

Ossature : Tubes acier série Presto 50
(FORSTER ROHR & PROFILTECHNIK AG)

Vitrages : PYROGUARD T EW60/13-1, EW60/13-1 VF ou EW60/13-1 VI
(CGI France)

C.G.l. International LTD. - International House
Millfield Lane

Haydock, Merseyside

WA11 9GA (GB)

FORSTER ROHR PROFILTECHNIK AG
FORSTER SYSTEMES DE PROFILES
Amriswilerstrasse 50

Postfach 400

CH - 9320 ARBON

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale.

SASU au capitat de 1 517 170 € - SIRET 490 550 712 00023 RCS Evry B 490 550 712 TVA FR 61490550712 APE 7120 B

Page 1 sur 26



»

‘\ 1 i
é J efechﬁ, L 13-A-177 PROCES-VERBAL

1. DESCRIPTION SOMMAIRE ET MISE EN CEUVRE DE L’ELEMENT

Ossature: Référence : PRESTO 50
Provenance : FORSTER ROHR & PROFILTECHNIK AG
CH - 9320 ARBON
Vitrages : Référence : PYROGUARD T EW60/13-1, EW60/13-1 VF ou EW60/13-1 VI
Provenance : CGI France

Mégazone de Moselle-Est
Parc d’activités de Farébersviller
57455 Seingbouse

1.1. GENERALITES

Voir Annexe, planchesn® 1 a 20.

La cloison se compose d'une ossature métallique réalisée en tubes acier de la série Presto 50 (FORSTER) dont les baies
sont obturées par des vitrages PYROGUARD T EW60/13-1, EW60/13-1 VF ou EW60/13-1 VI.

1.2. DESCRIPTION DETAILLEE DE L’ELEMENT
1.2.1, Ossature

L'ossature de la cloison se compose de tubes acier de la série Presto 50 (FORSTER) assemblés entre eux par soudage.
1.2.1.1. Manchonnage

Le manchonnage de deux chassis peut étre réalisé.

Une partie comporte des manchons acier de dimensions 45 x 45 x 2 mm (L x h x e) et de longueur 100 mm soudés au
montant. Les traverses de l'autre partie sont fixées aux manchons par des vis M5x 12 mm ou vis a tdle TF
?4,2x12,7.

Le manchonnage peut également étre réalisé en fixation dos a dos.
La cloison repose sur un tube acier soudé a la traverse inférieure.

Les profilés 01.535 et 02.535 seront utilisés en périphérie de la cloison ou limités a 3000 mm pour une utilisation en
montants ou traverses intermédiaires.

1.2.1.2. Montage sur poteau
Yoir planches 14 et 15.

Jonction entre deux cloisons en ligne sur un poteau

Sur trois c6tés, l'ossature de chaque cloison est fixée & la magonnerie béton support. Le quatrieme coté peut étre fixé
a un poteau par vis acier @ 7,5 x 120 mm au pas de 500 mm.

Ce poteau est constitué d'un tube acier 45 x 45 x 5 mm protégé sur ses quatre faces par deux épaisseurs de plaques de
platre Standard BA 13 fixées par colle silicate et vis @ 3,5 x 45 mm puis recouvertes d'un capotage en tole dacier
d'épaisseur 15/10 mm fixé par vis acier @ 3,5 x 45 mm.

En partie basse, le poteau est soudé a une platine acier d'épaisseur 10 mm. En partie haute, le tube est manchonne et
fixé par un boulon @ 6 mm dans un trou oblong de @ 7 x 20 mm sur une platine constituée d'un tube 35 x 35 x 3 mm et
dun plat acier d'épaisseur 10 mm. Ces platines sont fixées aux dalles béton haute et basse par trois vis acier
@ 8 x 80 mm et chevilles plastique.
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Jonction entre deux cloisons a 90° sur un poteau

Sur trois cotés, l'ossature de chaque cloison est fixée a la magonnerie béton support conformément au procés-verbal
de référence. Le quatriéme c6té peut étre fixé a un poteau par vis acier @ 7,5 x 120 mm au pas de 500 mm.

Ce poteau est constitué d'un tube acier 100 x 100 x 5 mm protégé sur ses quatre faces par deux épaisseurs de plaques
de platre Standard BA 13 fixées par colle silicate et vis 2 3,5 x 45 mm puis recouvertes d'un capotage en tdle d'acier
d'épaisseur 15/10 mm fixé par vis acier @ 3,5 x 45 mm.

En partie basse, le poteau est soudé a une platine acier d'épaisseur 10 mm. En partie haute, le tube est manchonné et
fixé par un boulon @ 8 mm dans un trou oblong de @ 9 x 20 mm sur une platine constituée d'un tube de 90 x 90 x 3 mm
et d'un plat acier d'épaisseur 10 mm, Ces platines sont fixées aux dalles béton haute et basse par trois vis acier
@ 8 x 80 mm et chevilles plastique.

1.2.1.3. Raccords

Voir planches 9 a 11

La cloison vitrée peut étre fixée au béton a |'aide de différents types de raccord définis en annexe.

1.2.2. Eléments de remplissage

Les baies sont obturées par des vitrages de type PYROGUARD T EW60/13-1, EW60/13-1 VF ou EW60/13-1 VI dont la
composition est donnée en Annexe, planche 20.

Les baies peuvent également étre obturées par un panneau d’épaisseur 28 mm. Le panneau est constitué de deux
plaques de BA13 et deux parements métalliques 10/10°™ mm collés.

1.2.3. Montage des éléments de remplissage

Chaque élément de remplissage repose sur deux cales de Promatect H (PROMAT) de dimensions 10 x 80 x ép. élément
de remplissage mm.

Le maintien des éléments de remplissage est réalisé par simple ou double parclosage comme listé en Annexe,
planches 17 et 18.

Les parcloses sont clipsées sur des boutons de parcloses acier n® 906577 (FORSTER) vissées dans les profils de |’ossature
au pas maximum de 300 mm.

Les bandes de fibres minérales sont en largeur de 15mm et d’épaisseur définie en Annexe, planche 17.
Les dimensions de vitrages sont données en Annexe, planche 16.

Jeu en fond de feuillure : 10 mm
Prise en feuillure : 10 mm

1.2.4. Montage de la cloison vitrée

1.2.4.1. Construction support rigide

L'ossature de la cloison vitrée peut étre fixée sur :
du béton armé de masse volumique supérieure a 2200 kg/m’ et d’épaisseur supérieure a 150 mm,
des parois en béton plein ou parpaings ayant une masse volumique d’au moins 1600 kg/m? et d’épaisseur
supérieure & 150 mm,

o du béton cellulaire de masse volumique supérieure a 500 kg/m? et d’épaisseur supérieure & 150 mm,

La fixation est réalisée par U'intermédiaire de vis HUS @ 8 x 135 mm, et chevilles nylen ou fixations adaptées aux
constructions supports, au pas maximal de 600 mm.
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1.2.4.2. Construction support flexible

L’ossature de la cloison vitrée peut étre associée & une cloison réalisée en plaques de platre de type 120/70, &
ossature acler et doubles parements en plaques de platres spécial feu, type KF (KNAUF), Pregyfeu (LAFARGE) ou
Placoflam (PLACOPLATRE). Dans ce cas, la cloison peut étre :

o prolongée latéralement par une cloison en plaques de plétre,
e surmontée d’une imposte en plaques de platre,
¢ le montage de la cloison vitrée sur allége n’est pas autorisé,

1.2.4.2.1. Chevétre

Le chevétre est réalisé par des rails U70 fixés au béton par vis 3,5 x 45 mm et chevilles plastique.

La traverse basse du chevétre de la construction support normalisée flexible est réalisée avec un rail UA 48
d’épaisseur 20/10°™ mm et deux rails U70 d'épaisseur 6/10°™ mm fixés dos a dos.

Les rénmontants du chevétre sont réalisés avec un rail UA 48 d’épaisseur 20/10°™ mm et un rail U70 d’épaisseur
6/10°™ mm

Des montants intermédiaires réalisés par des rails U70 sont emboités dans les traverses et fixés par vis auto-foreuses.

1.2.4.2.2. Parements

Des plaques de platre d’épaisseur 12,5 mm sont vissées en deux épaisseurs sur |'ossature par vis auto-taraudeuses
type TF 3,5 x 25 mm (@ x L) pour la premiére peau et par vis TF 3,5 x 35 mm (@ x L) pour la seconde peau.

La fixation de la cloison vitrée a la construction support normalisée flexible se fait par l'intermédiaire de vis HUS
@ 7,5 x 120 mm au pas maximal de 650 mm,

Les cloisons légéres prolongeant les cloisons vitrées présenteront une hauteur maximale de 3400 mm.
Les impostes légéres surmontant les cloisons vitrées présenteront une hauteur maximale de 700 mm.

Tous ces éléments de cloison légére devront faire 'objet d’un procés-verbal de classement en cours de validite
pronongant au moins un classement EI60.

2.  REPRESENTATIVITE DE L’ELEMENT

L’élément mis en ceuvre dans les conditions décrites par le Laboratoire peut-étre considéré comme représentatif de
la réalisation courante actuelle.

3. CLASSEMENT DE RESISTANCE AU FEU

3.1. REFERENCE DU CLASSEMENT

Le présent classement a été réalisé conformément au paragraphe 7.5.2. de la norme NF EN 13501-2.

3.2, CLASSEMENT
L’élément est classé selon les combinaisons suivantes de paramétres de performances et de classes.

Aucun autre classement n’est autorisé.

R 5 I W 1 - M c S G K
E w 60
E 60
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4. CONDITIONS DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU

4.1. A LA FABRICATION ET LA MISE EN CEUVRE

L'élément et san montage doivent étre conformes & la description détaillée figurant dans le rapport de référence.

En cas de contestation sur 'élément faisant lobjet du présent procés-verbal, le rapport de référence pourra étre
demandé a son propriétaire, sans obligation de cession du document.

4,2, SENS DU FEU

Indifférent.

4.3. DOMAINE DE VALIDITE

4,3.1. Cloison

Hauteur maximale de la cloison vitrée montée dans une construction support a forte densité (1600 & 2200 kg/m?) :
3740 mm

Hauteur maximale de la cloison vitrée montée dans une construction support a faible densité réalisée en béton
cellulaire d’une densité supérieure a 550 kg/m’ : 3400 mm

Hauteur maximale de la cloison vitrée montée en ligne ou avec une jonction acier protégé de type poteau : 3400 mm
Hauteur maximale de I’imposte en plaques de platre : 700 mm

Hauteur maximale de U'ensemble (cloison vitrée + imposte en plaques de platre) : 3400 mm

Largeur de la cloison vitrée : illimitée

4.3.2. Eléments de remplissage

Les dimensions hors-tout maximales de clairs de vitrage autorisés sont :

4.3.2.1. Pour des vitrages de type PYROGUARD T EW60/ 13-1 avec un classement E 60

HAUTEUR (mm) LARGEUR (mm)
MINIMALE sans limite sans limite
MAXIMALE 1222 3210
Ou
HAUTEUR (mm) LARGEUR (mm)
MINIMALE sans limite sans limite
MAXIMALE 3210 1222
ou
HAUTEUR (mm) LARGEUR (mm) HAUTEUR (mm) LARGEUR (mm)
MINIMALE sans limite sans limite ou sans limite sans limite
MAXIMALE 1555 3130 3130 1555
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4.3.2.2. Pour des vitrages de type PYROGUARD T EW60/ 13-1 avec un classement EW 60

HAUTEUR (mm) LARGEUR (mm)
MINIMALE sans limite sans limite
MAXIMALE 1579 2850

ou

PROCES-VERBAL
HAUTEUR (mm) LARGEUR (mm)
sans limite sans limite
2850 1579

4.3.2.3. Pour des vitrages de type PYROGUARD T EW60/13-1 Vi ou EW60/ 13-1 VF avec un classement EW 60 ou £ 60

HAUTEUR (mm) LARGEUR (mm)
MINIMALE sans limite sans limite
MAXIMALE 1480 2830

ou

HAUTEUR (mm)

LARGEUR (mm)

sans limite

sans limite

2830

1480

Pour les vitrages non rectangulaires en forme trapéze, une surface comprise entre 1 et 1,5 m? et des angles
supérieurs a 55° sont autorisés.

4.3.2.4. Panneau

La surface maximale du panneau est de 2 m2,

4.3.3 Constructions supports

Les constructions supports autorisées doivent justifier d’un procés-verbal de classement frangais en cours de validite
pronongant un classement EI60 au minimum.

Aucune modification dimensionnelle ne pourra étre appliquée sur les cotes exprimées ci-dessus et aucune
modification de constitution de l'élément ne pourra étre faite sans la délivrance préalable d'une extension de
classement par le Laboratoire.

5. DUREE DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU

Ce procés-verbal de classement est valable CINQ ANS a dater de la délivrance du présent document, soit jusqu'au :

VINGT SEPT AOOT DEUX MILLE DIX-HUIT

2

!

Jacinthe BEC

Ingénieur Chargée d'affaires

Fait a Maiziéres-les-Metz, le 27 aolt 2013

—
H

€ RYCKEWAERT

Chef du Service Essais

Ce procés-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des
caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de larticle
L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Ce procés-verbal de classement ne représente pas l'approbation de type ou la certification de |'élément.
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Planche [ Désignation Numéro de dessin I Date

1 Sommaire
2 Profilés E01-027-001-01 27 08 2013
3 Profilés et accessoires E01-027-001-02 2708 2013
2 Eiévations E01-027-001-03 27082013
5 Dimensions du mur E01-027-001-04 27 06 2013
8 Manchonnage E01.027-001-05 27 06 2013
7 Couplage d'éléments ED1-027-001-08 27 08 2013
8 Disposition des boutons de parclose et ressorts E01-027-001-07 2706 2013
9 Fixation E01-027-001-08 2706 2013
10 Raccord mural E01-027-001-08 2706 2013
" Raccord mural E01-027-001-10 2706 2013
12 Raccord au sol £01-027-001-11 27 06 2013
13 Raccord sur cloisan légére E01-027-001-12 27 06 2013
14 Raccord sur poteau acier protégé E01-027-001-13 27 062013
15 Raccord sur poteau acier protégé E01-027-001-14 27 06 2013
18 Vitrages / panneaux pleins E01-027-001-15 27.06 2013
17 Montage du vitrage E01-027-001-16 27.08 2013
18 Montage du vitrage E01-027-001-17 27.06 2013
19 Calage des vitrages £01-027-001-18 27 08 2013
20 Liste des vitrages isolants et fevuilletés E01-027-001-19 27.062013

CLOISON FIXE Planche 1

EW60 Nr. 13-A-177

Sommaire de 27.06.2013
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s
32.851 ]
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2
L s =2 N
01.564 3 01.570 ]
)
==
g
I 20 | 20 |
2
8

20_ 70 20 20 __90 20

| ] I | 1 ] | .
2 - 2

02.590 02.587 2

Toutes dimensions en mm

CLOISON FIXE Planche 2
EW60 Nr. 13-A-177
Profilés de 27.06.2013
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WG
aan

Autres accessoires de pose

E

20

i e e

901241 801226 201231 801227 901228 901246 901247
o 7 E m
906421 906577 (VE 100 p.) 948003 = 15x3 800100
906578 (VE 1000 p.) 948004 = 15x4
906579 (Mag. 200 p.) 948005 = 15x5

948006 = 15x6

15x2 = Bande de fibre minérale 152

I L O Y I

Toutes dimensions en mm

CLOISON FIXE
EW60

Profilés et accessoires

Planche 3
Nr. 13-A-177
de 27.06.2013
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Traverses inclinées
soudées
o ————————| e
Wi Vi
p T
L infinie L infinie
Manchonnage des cadres
prélrabrlqu%g d Q?&?Q"u?:’é'ﬂ& dos & dos des cadres
(=}
L N
Vi v
I T
L—  b— |
L infinie Linfinle
Toutes dimensions en mm
CLOISON FIXE Planche 4
EWE0 Nr. 13-A-177
Elevations de 27.06.2013
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— | volumique de 2200 kg/m?)

Construction support normalisée rigide a forte densité(béton armé, ayant une masse

Epalsseur

Entre tableau

> 160

< 3740

— | une masse volumique de 1600 kg/m?)

Construction support normalisée rigide a forte densité( béton plein,parpaing ayant

Epaisseur

Entre tableau

=150

< 3740

Construction support normalisée rigide a faible densité (béton cellulaire ayant une

densité supérieur & 500 kg/m?)
Epaisseur Entre tableau
> 150 < 3400
— | Construction support normalisée flexible (cloison légére)
Epaisseur Entre tableau
>120 < 3400
— | Construction support structure acier protégé
Epaisseur Entre tableau
> 100 < 3400

Toutes dimensions en mm

CLOISON FIXE
EWG60

Dimensions du mur

Planche 5
Nr. 13-A-177
de 27.06.2013
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1
!
I
I
I
! I
& ]
Tube acier | _
45x45x 2
f I
g 8 | |
i __LT—_‘%_ — &. ﬁ
P |
\ Vs TF l
M5x 120U
vis & tole TF @4 2x12.7
100 50
o |0 3
n | . | -]
b
2 2 & & = 2
:——E—(tg e '_‘l =
souder 90
prévcir une anlaille dans (e manchon
pour le passage du matérisl & scuder
Toutes dimensions en mm
CLOISON FIXE Planche 6
EW60 Nr. 13-A-177
Manchonnage de 27.06.2013
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fixation par vis a tole
@4.2x12.7 tous les 300

/

40-110 40-110
80-220

plat acier 40x3 soudé

T
VA

Toutes dimensions en mm

CLOISON FIXE Planche 7
EWE0 Nr. 13-A-177
Couplage d'éléments de 27.06.2013
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e
[ | g
I
| |
| |
|
| 8
»
| B
|
|
| |
| |
| | 3
I
| |
| f————f— — —t—
| |
NVEPGTY NI, SN Sy (I S Tt ARSI LA )
/0 max. JOU max. 300
]
5 1 i
70 max. 300 max. 300
T = |
[ 1 T |
max. 150 max| 300
70 max. 300 max. 300
Toutes dimensions en mm
CLOISON FIXE Planche 8
EW60 Nr. 13-A-177
Disposition des boutons de parclose et ressorts de 27.06.2013
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Fixation:

e Dans béton armé, béton plein, béton cellulaire
type de fixation - “Cheville plastique et vis 3 bois @ W0x140™
“¥is HUS ¢ 7.5 x 160 de chez HILTI"

e Fixation avec platine acier
type de fixatlon : “Chaviile piastique et vis a bols & 10x80™
"Vis HUS @ 7.5 x 80 chez HILTI™

®» Fixation dans cloison légére

type de fixation : *"Vis HUS @ 7,6 x 120 chez HILTT"
Toutes dimensions en mm
CLOISON FIXE Planche 9
EW60 Nr. 13-A-177
Fixation de 27.06.2013
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Jainl silicone

* Fixation suivan! suppart

7 Ecaricment ¢t épaiascur do la cale
& djuster selon construction

Distance cu bord
valabla pour toutes les

i B

» Patle de fixation

Vis a 18le en acler
42212.7 <500

Tole de recouvrement
tagannée selon ¢ du joint
! du forme varabla

Monlage par sougura seulament 5 la
conliguraton du batimenl le parment

Toutes dimensions en mm

CLOISON FIXE
EW60

Raccord mural

Planche 10
Nr. 13-A-177
de 27.06.2013

PROCES-VERBAL
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a fixer avec du martier

# Ecartement el épaisseur de la
cale f ajuster selon construction

* fixation suivant support

Toutes dimensions en mm

CLOISON FIXE Planche 11
EW60 Nr. 13-A-177
Raccord mural de 27.06.2013
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Tube acier
<
—3| =t
G

Raccord au sol

Tube acier v . gy
i PPN tu -
N L M
1) Fixation
2) Calage
acler, bois dur, "Promatect H" ou Supalux
3) Fond de joint
type : laine de roche, laine céramique
4) Silicone
Toutes dimensions en mm
CLOISON FIXE Planche 12
EW60 Nr. 13-A-177

de 27.06.2013
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3 &
Vi i
ET
5
o . £
o , ©
5 E
= T
Coupe A =] ::‘:ﬂmuﬁmnm
Vit 3.5 x 35
Vis 3.5 x 25
- v, mME ey
A e T Ay e ws
p RRRENEE (R .__._._._;'
v ‘
SN !
1) Vis TF HUS ' 2) %) UA 48 !
Hiti @ 7.5 % 120 1xM70 I

1) Fixauon
2) Calage
acier, bos dur. "Premalect H” ou Supalux

3) Fond de joint
typa : lane de roche, laing oéranuquo
4) Silicone

3)

Toutes dimensions en mm

CLOISON FIXE
EW60

Raccord sur cloison légére

Planche 13
Nr. 13-A-177
de 27.06.2013
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Poteau acier protége

2BA 13 0u
Promatect H ép 25

Tole ép 1.5 0u 2 mm
acier ou inox

1z

Tube acier 45x45x3

Vis TF HUS Hilti

ou@7.5x120

Vis TF HUS Hilti
ou@7.5x120

Toutes dimensions en mm

CLOISON FIXE
EW60

Raccord sur poteau acier protégé

Planche 14
Nr. 13-A-177
de 27.06.2013
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Foteau acier protégé
Vis TF HUS Hilti
ou@7.5x120
/——
2BA 130U | _— Tole ép 1.5 ou 2 mm
Promatect H ép 25 acier ou inox
\\‘
" \[\ Tube acier 100x100x3
5
f:~"
— L IN
N
N
Vis TF HUS Hilt m :
ou @ 7.5x120 L
Toutes dimensions en mm
CLOISON FIXE Planche 15
EW60 Nr. 13-A-177
Raccord sur poteau acier protégé de 27.06.2013
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VITRAGES
- Dimensions clair de vitrage
Type de vitrage Classement maxl. (1x h)
3210 x 1222 mm
1222 x 3210 mm
E60
3130 x 1555 mm
Pyroguard T EW60/13-1 1555 x 3130 mm
1579 x 2850 mm
EWed 2850 x 1579 mm
Pyroguard T EW60/13-1 VI ou EW60 1480 x 2830 mm
Pyroguard T EW60/13-1 VF 2830 x 1480 mm

PANNEAUX PLEINS

Panneaux Composition

Dimensions clair de vitrage
maxi. (I x h)

Epaisseur du panneau

2 plaques BA13 épaisseur 12,5
avec 2 parements métalliques
épaisseur 10/10

1130 x 1700 mm

28 mm

1700 x 1130 mm

28 mm

Toutes dimensions en mm

CLOISON FIXE
EWG60

Vitrages / panneaux pleins

Planche 16
Nr. 13-A-177
de 27.06.2013

Page 22 sur 26



efectis

LY
é' ’ france 13-A-177 PROCES-VERBAL

15
T
Bandes de vitrages / Joints
15x2
15x3 = 848003
[ 15x4 = 948004
ol . 15x5 = 948005
—
A SIMPLE PARCLOSAGE DOUBLE PARCLOSAGE
(épalsseur
du vitrage) B C D (d’) b c E(e) | E ()
13 948004 (15x4) | 948005 (15x5) | 901228 (25) | 948003 (15x3) | 848004 (15x4) | 901226 (15) | 901226 (15)
14 9848004 (15x4) | 848004 (15x4) | 901228 (25) | 948003 (15x3) | 948003 (15x3) | 901226 (15) | 901226 (15)
15 948003 (15x3) | 948004 (15x4) | 901228 (25) 15%2 848003 (15x3) | 901226 (15) | 901226 (15)
16 948003 {15x3) | 948003 (15x3) | 901228 (25) 15x2 15x2 901226 (15) | B01226 (15)
17 16x2 948003 (15x3) | 901228 (25) | 948004 (15x4) | 948004 (15x4) | 801241 (10) | 901226 (15)
18 948004 (15x4) | 948005 (15x5) | 801227 (20) | 948003 (15x3) | 948004 (15x4) | 801241 (10) | 801226 (15)
19 948004 (15x4) | 948004 (15x4) | 901227 (20) | ©48003 (15x3) | 948003 (15x3) | 9801241 (10) | 901226 (15)
20 948003 (15x3) | 948004 (15x4) | 901227 (20) 15x2 848003 (15x3) | 901241 (10) | 901226 (15)
21 948003 (15x3) | 948003 (15x3) | 901227 (20) 15x2 15x2 801241 (10) | 901226 (15)
22 15x2 948003 (15x3) | 901227 (20) | 948004 (15x4) | 948004 (15x4) | 901241 (10) | 801241 (10)
23 948004 (15x4) | 948005 (15x5) | 901226 (15) | 948003 (15x3) | 948004 (15x4) | 901241 (10) | 901241 (10}
24 948004 (15x4) | 948004 (15x4) | 901228 (15) | 948003 (15x3) | 948003 (15x3) | 901241 (10) | ©01241 (10)
25 948003 (15x3) | 848004 (15x4) | 901226 (15) 15x2 948003 (15x3) | 901241 (10) | 901241 (10)
26 948003 (15x3) | 94B003 (15x3) | 801226 (15) 15x2 165x2 901241 (10) | 901241 (10)
27 15x2 948003 (15x3) | 901226 (15)
28" 948004 (15x4) | 948005 (15x5) | 901241 (10)
&0 BUID0S Vi ¢ AERI0S (158) 900241 010) Nota : les épaisseurs des joints sont a adapter suivant
30 948003 (15x3) | 948004 (15x4) | 501241 (10) les tolérances de fabrication des vitrages
31 948003 (15x3) | 94B003 (15x3) | 801241 (10)
32 16x2 948003 (15x3) | 901241 (10)
33 15x2 15x2 901241 (10)
* Panneau plein
Toutes dimensions en mm
CLOISON FIXE Planche 17
EWG0 Nr. 13-A-177
Montage du vitrage de 27.06.2013
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Autre mise en oeuvre

Tube acier vissé

mini 10

mini 10

minl 10

i

(1

Toutes dimensions en mm

CLOISON FIXE
EW60

Montage du vitrage

Planche 18
Nr. 13-A-177
de 27.06.2013
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france 13-A-177
(=]
-
N
C3
<Al e
a0z ff,\ 50 50, | 240
= ci ci g
A A
] C3 C 5;
C1 C1 C1 C1
i
240 50 50 402 240 50 50 402
Cale d'assise (C1) I=10xs ou 1250
B0 x 10 x (ép. vitrage) ¢ = surface du vitrage au m?
| e — -
I
Cales de Sécurité (C3)
(& coller en fond de feuillure du profil)
250 o
Calage suivent DTU 39
Toutes dimensions en mm
CLOISON FIXE Planche 19
EWE0 Nr. 13-A-177
de 27.06.2013

Calage des vitrages
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| Liste des compositions autorisées : Vitrages isolants

( Face

[ Intercalaire |

Contreface

Pyroguard T EWB0/13-1

Aluminum ou acier
Epaisseur & définir*

Fioat 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm

» Ajout possible de dépolissage, de sérigraphie ou de coulaur

Pyroguard T EW60/13-1

Aluminum ou acler
Epalsseur a définir*

Trempé 3.4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm

» Ajout possible de dépolissage, de sérigraphie ou de couleur

Pyroguard T EW60/13-1

Aluminum ou acler
Epaisseur a définir*

Vitrage feuilleté 33.2, 33.4 ou 33.6 (trempé ou non)

Vitrage feuilleté 44.2, 44 4 ou 44.6 (tfrempé ou non)

Vitrage feuillaté 55.2, 55.4 ou 55.6 (trempé ou non)

Vitrage feuilleté 66.2, 66.4 ou 66.6 (trempé ou non)

» Utilisation possible de PVB clair, couleur ou spécial

Pyroguard T EWB0/13-1

Aluminum ou acier
Epaisseur a définir

Vitrage feuilleté retardateur d'effraction (irempé ou non)

Vitrage feuilleté anti-effraction (trempé ou non)

Pyroguard T EW60/13-1

Aluminum ou acier
Epaisseur a définir*

Miroir 3, 4. 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non)

Miroir espion 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non)

Vitrage décoratif 3, 4, 5. 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non)

Vitrage autonettoyant 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non)

Vitrage réfléchissant 3, 4. 5, 6. 8. 10 ou 12 mm (trempé ou non)

» Ajout possible de dépolissage, de sérigraphie ou de couleur

Pyroguard T EWE0/13-1

Aluminum ou acier
Epaisseur a définir*

Vitrage  faible émissivité 3, 4, 5, 6. 8. 10 ou 12 mm (rempé ou non)

Vitrage de controle solaire 3.4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non)

Pyroguard T EW60/13-1

Aluminum ou acier
Epaisseur a définir*

Vitrage feullieté & falble émissivité 33.2, 33.4 ou 33.6 (trempé ou nen)

Vitrage fauilleté a faible émissivité 44 2, 4.4 ou 44 6 (trempé ou nen)

Vitrage feuilleté & faible émissivité 55.2, 55.4 ou 55 6 (trempé ou non)

Vitrage feuilleté a faible émissivité 66.2, 66.4 ou 66.6 (trempé ou non)

» Utilisation possible de PVB clair, couleur ou spécial

Pyroguard T EW80/13-1

Aluminum ou acier
Epaisseur & définir*

Vitrage feuilleté de contréle solaire 33.2, 33.4 ou 33 6 (trempé ou non)

Vitrage feuillelé de contrble solaire 44.2. 44.4 ou 44 6 (rampé ou non)

Vitrage feullleté de contrble solaire 55 2, 55.4 ou 556 (irempé ou non})

Vitrage feuilleté de contrdle solaire 66.2, 66.4 ou 6B.6 (irempé ou non)

» Utilisation possible de PVB clair, couleur ou spécial

* L'¢paisseur totale du vitrage n

dera pas 33 mm

Liste des compositions autorisées : Vitrages feuilletes

Face

Intercalaire
intumescent

Contreface

Vitrage feuilleté 33.2, 33.4 ou 33.6 {trempé ou non)

Vitrage feuilleté 44.2, 44.4 ou 44.6 (rempé ou non)

Trempe 5 mm Imm

Vitrage feuilletéd 55.2, 55.4 ou 55 6 (trempé ou non)

Vitrage feuilleté 66.2, 66.4 ou 66.6 (trempé ou non)

» Utilisation possible de PVB clair, couleur ou spécial

Vitrage feuilleté 4 faible émissivite 33.2, 33 4 ou 33 8 (frempé ou non)

Trempé 5 mm 3 mm

Vitrage feuilleté a faible émissivité 44 2, 44.4 ou 44 & (trempé ou non)

Vitrage feuilleté 4 faible émissivité 55 2, 55 4 ou 55 B (lrempé ou non)

Vitrage feuilleté 4 faible émissivité 66 2, 66 4 ou 66 6 (trempé ou non)

» Utilisation possible de PVB clair, couleur ou spécial

Trempé 5§ mm 3 mm

Vitrage feuitleté de contrdle solaire 33 2, 33.4 ou 33 B (trempé ou non)

Vitrage feuilleté de contrdle solaire 44 2, 44 4 ou 44 6 (trempé ou non}

Vitrage feuilleté de contrdle solaire 55 2, 55 4 ou 55.8 {trempé ou non)

Vitrage feuilleté de contrble solaire 66.2, 66 4 ou 66 & (trempé ou non)

> Utitisation possible de PVB clair, couleur ou spécial

L'épal

ir totale du vitrage n'excédera pas 33 mm

CLOISON FIXE
EW60

Liste des vitrages isolants et feuilletés

Planche 20
Nr. 13-A-177
de 27.06.2013
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Extension de classement

Extensvon de classement n° sur le procés-verbal n°
C4n 13-A-175
14/2 13-A-176
141 13-A-177
14/2 13-A-178 77
Demandeurs C.G.l. International LTD. - International House
conjoints Millfield Lane
Haydock, Merseyside -
WA11 9GA (GB)
FORSTER PROFILSYSTEME AG
Amriswilerstrasse 50
Postfach 400
CH - 9320 ARBON
Objet

de Uextension

Validité

Incorporation de cloisons vitrées ou blocs-portes a ossature de la série Presto 50 (FORSTER)
dans une cloison légére type 98/48 .

Cette extension de classement n'est valable quaccompagnée de son procés-verbal de
référence. Sa date limite de validité est celle portée sur son procés-verbal de référence.
Passé cette date, l'extension de classement ne sera valable que si elle est mentionnée sur une
éventuelle reconduction du procés-verbal de référence délivrée par EFECTIS France

Cette extension de classement n'est pas cumulable avec d'autres extensions se rapportant a
ce méme procés-verbal, sauf mention explicite dans le texte de U'extension.

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale.

SASU au capital de 1512 170 € - SIRET 490 550 712 00023 - RCS Evry B 490 550 712 - TVA FRPa ) 1sur5 o
61490550712 - APE 7120 B get

-



13-A-175 Extension 14/1

efectis | 13-A-176 Extension 14/2
france 13'A‘177 ‘ Extension 14/1
| 13-A-178 | Extension 14/2

1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS

La présente extension de classement autorise l’incorporation des cloisons vitrées ou des bloc-portes a ossature
acier de la série PRESTO 50 (FORSTER), objets des procés-verbaux de référence, dans une cloison en plagues de
platre de type 98/48 a ossature acier et double parements en plaques de platre BA 13 standard ou spécial feu
suivant :

- 4 cotés dans le cas des cloisons vitrées.

- 3 cotés dans le cas des blocs-portes, te montage sur allége n’étant pas autorisé dans ces cas-la.

La jonction entre la cloison vitrée ou le bloc-porte et la construction support est réalisée par la mise en place d’un
chevétre renfort constitué de deux montants toute hauteur et d’une ou deux traverses. Les montants sont réalisés au
moyen d’un rail U48 d’épaisseur 6/10 mm dans lequel est emboité un profilé M48 lui-méme fixé dos-a-dos & un second
profilé M48. Les traverses sont réalisées au moyen d’un rail U48 d’épaisseur 6/10 mm dans lequel est emboité un
profilé M48. Les profilés du chevétre a la jonction avec la cloison vitrée ou le bloc-porte sont protégés sur leur face
par deux couches de plaques de platre standard d’épaisseur 12,5 mm et fixés sur les montants et traverses par vis TF
3,5 x 35 mm réparties au pas maximat de 500 mm. Voir planches n°1 et 2.

L’imposte en plaques de platre est composée d’une ossature interne renforcée par des montants M48 répartis au pas
maximal de 460 mm. Voir planches n°1 et 2.

Le cas échéant, l’allége en plaques de plitre est composée d’une ossature interne renforcée par des montants M48
doublés, fixés dos a dos et répartis au pas maximal de 460 mm. Voir planche n° 1.

La cloison vitrée ou le bloc-porte sont fixés dans la cloison légére par vis HUS @ 7,5 x 110 mm (HILT!) placées a
220 mm des angles puis réparties au pas maximal de 510 mm. Le jeu maximal de 15 mm laissé entre La cloison vitrée
ou le bloc-porte et la cloison légére est étanché par bourrage de laine de roche (ROCKWOOL) de masse volumique
minimale 165 kg/m’.

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS

La mise en ceuvre des cloisons vitrées ou des bloc-portes a ossature acier de la série PRESTO 50 (FORSTER), objets des
procés-verbaux de référence, dans de la cloison légére type 98/48 est autorisée sur la base de l'essai de référence
EFECTIS n°08-G-053 A, réalisé selon la norme EN 1364-1 :1999 au Laboratoire d’EFECTIS FRANCE a Maizieres-lés-Metz
(FRANCE) le 21 février 2008 et concernant un chassis vitré a ossature acier (FORSTER), dont les déformations sont
comparables avec ’ossature acier de la série PRESTO 50 (FORSTER), installé feu c6té parcloses dans une cloison
légére de type 98/48, ayant montré le bon comportement au feu d’une telle jonction pendant plus de 60 minutes.

3. CONDITIONS A RESPECTER

Hauteur maximale de l’ensemble (cloison vitrée + cloison légére de type 98/48) : 4000 mm
Hauteur maximale de l'imposte en plagques de platre de type 98/48 : 500 mm
Hauteur maximale de ’allége en plaques de platre de type 98/48 : 1000 mm

Hauteur maximale de |’ensemble (bloc-porte + imposte en cloison légére de type 98/48) : 4000 mm
Hauteur maximale de ’imposte en plaques de platre de type 98/48 : 500 mm

Toutes les autres conditions énoncées dans les procés-verbaux de référence devront étre respectées.

Page2sur5 .
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4. . CONCLUSIONS

13-A-175
13-A-176
13-A-177
13-A-178

Extension 14/1
Extension 14/2
Extension 14/1
Extension 14/2

Les performances des éléments restent inchangées.

Olivia D’HALLUIN
Responsable du pole éléments verriers

~~~"Hervé RYCKEWAERT

Maiziéres-lés-Metz, le 28 mai 2014

Chef de Service Essais
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‘ | 13-A-175
t IS 13-A-176
france 13-A-177

13-A-178

Extension 14/1
Extension 14/2
Extension 14/1
Extension 14/2

I ' Planche n°1 : Détail des jonctions cloison vitrée-cloison légére

|

-
] /Paﬁ maw des s de fixation

o Largeurinfinie

_._?Zq...slﬂ..,‘ rJﬁq':f‘Pns max des montants

| |
L. ol I |
3 o !
o ‘* l
§ ! e o m;mm;gmnu
;;‘ iy T e b
g = |
g |
5 1
ho ] ¥
X ¥
|
]
|
o b o 1 e

Toutes dimensions en mm

Détail des jonctions cloison vitrée - cloison légére

Planche 1

de 08.04.2014
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; 13-A-175 Extension 14/1

3
L i

13-A-176 Extension 14/2

& efe C!;!né | 13-A-177 § Extension 14/1

! 13-A-178 | Extension 14/2

' : Planthe n°2 : Détail des jonctions bloc-porte-cloison légére

]
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Toutes dimengions en mm

o Planche 2
Détail des jonctions bloc-porte - clolson légére
g de 08.04 2014
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F-57280 Maiziéres-lés-Metz

Tél : +33 (0)3 87 51 11 11

Fax : +33 (0)3 87 51 10 58 | EXTENSION MULTIPLE
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EXTENSION DE CLASSEMENT

Extension de classement n°

sur les procés-verbaux n°®

= EFR-14-002238

13-A-177

13-A-178

Demandeurs

Objet de ('extension

Durée de validité

CGI INTERNATIONAL LTD - INTERNATIONAL HOUSE
Milfleld Lane

Haydock Merseyside

GB- WA11 9GA

FORSTER ROHR & PROFILTECHNIK AG
FORSTER PROFILSYSTEME
AMRISWILERSTRASSE 50

POSTFACH 400

CH - 9320 ARBON

Mise en ceuvre de vitrage de protection contre le vandalisme et l’effraction.

Cette extension de classement n'est valable qu'accompagnée de son procés-verbal
de référence. Sa date limite de validité est celle portée sur son procés-verbal de
référence.

Passé cette date, lextension de classement ne sera valable que si elle est
mentionnée sur une éventuelle reconduction du procés-verbal de référence
délivrée par EFECTIS France.

Cette extension de classement n'est pas cumulable avec dautres extensions se
rapportant & ces mémes procés-verbaux, sauf mention explicite dans le texte de
l'extension.

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale.

SASU au capital de 1 512 170 € - SIRET 490 550 712 00023 - RCS Evry B 490 550 712 - TVA FR 61490550712 - APE 7120 8 Page 1 sur 4
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france et 13-A-178 n° EFR-14-002238

1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS

La présente extension multiple de classement autorise la mise en ceuvre de vitrages Pyroguard T EW60/13-1 VF et
Pyroguard T EW60/13-1 VI (CGI France) comportant une contre-face anti-effraction de classe P1A a P6B (verre de
protection contre le vandalisme et ’effraction) d’épaisseur 7 mm a 18 mm.

Le jeu en fond de feuillure, la prise en feuillure ainsi que le mode de serrage des vitrages restent identiques a ceux
des procés-verbaux de référence.
Pour les ossatures métalliques, le maintien des vitrages est réalisé par des parcloses listées en planche n° 2.

Pour les ossatures bois, seule la section de l’ossature est augmentée proportionnellement a ’épaisseur des vitrages
mis en ceuvre, la section des parcloses reste celle des procés-verbaux de référence.

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS

Les procés-verbaux de classement de référence EFECTIS n° 13-A-177 et n° 13-A-178 sont en tout point identiques aux
procés-verbaux de classement EFECTIS n° 07-A-214 et n° 07-A-215.

La présente extension de classement multiple est en tout point identique a celle n° 09/1 sur les procés-verbaux
n° 07-A-214 et n° 07-A-215.

Seul le nom du Demandeur et la référence commerciale du vitrage sont modifiés.

3. CONDITIONS A RESPECTER

- Les contre-faces anti-effraction seront toujours positionnées coté feu.
- Le sens de feu de ’ossature reste celui des procés-verbaux de référence.

- Toutes les conditions a respecter sont celles des procés-verbaux de référence.

4. CONCLUSIONS

Les performances de l'élément sont les suivantes :

R E | w t . M C S G K
E w 60
E 60

Cette extension de classement est cumulable avec les extensions précédemment émises sur les procés-verbaux de
référence.

Maiziéres-lés-Metz, le 15 septembre 2014

Déborah KRIER Hervé RYCKEWAERT
Chargée d’Affaires Chef du Service Essais
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' france et 13-A-178 n° EFR-14-002238

‘ Planche n° 1: Détail des vitrages

Liste des compositions autorisées : Vitrages isolants

Face Intercalaire Contreface
Pyroguard T-EW60/13-1 Et:ri:::::eélﬁ;;tr ‘acier Vitrage feuilleté retardateur d'effraction (trempé ou non)
P Vitrage feuilleté anti-effraction (trempé ou non)

[ * L'épaisseur totale du vitrage n'excédera pas 33 mm |
| Liste des compositions autorisées : Vitrages feuilletés |
I Face | Intercalaire [ Contreface |
Tremmpé 5 mm ::::rcalaire Intumescent (gel) 3 Vitrage feullleté relardateur d'effraction (frempé ou non}

Vitrage feullleté antl-effraction (trempé ou non)

Utilisation possible de PVB clair, couleur ou spécial

Planche 1

Liste des vitrages isolants et feuilletés EFR-14.002238
de 01.09.2014
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rance et 13-A-178 n° EFR-14-002238

Planche n° 2: Détail des parecloses acier

18

2t
Bandes de vitrages / Joints
15%2
15x3 = 948003

15x4 = 948004
15x5 = 948006

X A | SIMPLE PARCLOSAGE DOUBLE PARCLOSAGE

wvivepe)| B C D (d") b’ c E(e) | E'(¢)
13 948004 (15x4) | 948005 (15x5) | 901228 (25) | 948003 {1543) 940004 (15x4) | 901226 (15) | 901226 (15)
14 948004 (15x4) | 948004 (15x4} | 901228 (25) | 948003 (15x3) | 948003 (15x3) | 901226 (15) | 801226 (15)

15 | 248003 (15x3) | 848004 (15x4) | 901228 (26) 15x2 948003 (15x3) | 901226 {15) | 801226 (15)
18 | 948003 (15x3) | 948003 (15x3) | 901228 (25) 15%2 15x2 901226 {15) | 901226 (15)
17 15x2 048003 (15x3) | 901228 (25) | 948004 (15x4) | 948004 (15x4) | 801241 (10} | 901226 (15)

18 948004 (15x4) | 948005 {15x5) | 901227 (20) | 948003 (15x3) | 943004 (15x4) | 901241 (10) | 901226 {15)
19 948004 (15x4) | 948004 {15x4) | 801227 (20) | 948003 (15%3) | 348003 (15¢3) | 801241 (10) | 901226 (15)

20 846003 (15x3) | 948004 (15x4) | 801227 (20) 16x2 948003 (15x3) | 901241 (10) | 901226 (15)
21 948003 (15x3) | 848003 (15x3) | 801227 (20) 15x2 15x2 901241 {10} | 901226 (15)
22 15x2 948003 (15x3) | 901227 {20) | 948004 (15x4) | 948004 [15x4) | 901241 (10) | 801241 (10}

23 948004 (15x4) | 848005 (15x5) | 901226 (15) | 948003 (15%3) | 948004 (15xd) | 801241 (10) | 901241 (10)
24 948004 (15xd) | 948004 (15x4) | 901226 (15) | 548003 (15x3) | 948003 (15%3) | 901241 (10) | 901241 (10}
25 948003 (16x3) | 948004 (15x4) | 801226 (15) 15x2 948003 (15x3) | 901241 (10) | 901241 (10)
26 948003 (15x3) | 948003 (15x3) | 901228 (15) 15x%2 15x2 901241 (10) | 901241 (10}
27 15x2 948003 (15xJ) | 801226 (15)
28° 948004 (15x4) | 948005 (15x5) | 801241 (10)
29 948004 (15x4) | 948004 {15xd4) | 901241 (10}

Nola : les épaisseurs des joints sont & adapter suivant

30 848003 (15x3) | 948004 (15x4) | 901241 (10) las {olérancas de fabricalion des vitrages
kb 948003 (15x3) | 948003 (15x3) | 901241 (10)
32 15x2 948003 (15x3) | 901241 (10)
a3 15x2 15x2 801241 (10)

* Panneau plein

Toutes dimensions en mm

Planche 2
Systéme de maintien des éléments de remplissage EFR-14-002238
De 29.08.2014
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EXTENSION DE CLASSEMENT

Extension de classement n*

Voie Romaine

F-57280 Maiziéres-lés-Metz

Tél : +33 (0)3 87 51 11 11 1

1 Fax : +33 (0)3 87 51 10 58 ‘ EXTENSION MULTIPLE

% efec’glnsce \

\
B

\nterieus

sur les procés-verbaux n°

= EFR-14-002239

13-A-177

13-A-178

13-A-184

Demandeurs

Objet de 'extension

Durée de validité

CGI INTERNATIONAL LTD - INTERNATIONAL HOUSE
Milfield Lane

Haydock Merseyside

GB- WA11 9GA

FORSTER ROHR & PROFILTECHNIK AG
FORSTER PROFILSYSTEME
AMRISWILERSTRASSE 50

POSTFACH 400

CH - 9320 ARBON

Mise en ceuvre de vitrages Pyroguard T EW 60/6 VF et Pyroguard T EW 60/6 VI (CGI
FRANCE)

Cette extension de classement n'est valable quaccompagnée de son procés-verbal
de référence. Sa date limite de validité est celle portée sur son procés-verbal de
référence.

Passé cette date, lextension de classement ne sera valable que si elle est
mentionnée sur une éventuelle reconduction du procés-verbal de référence
délivrée par EFECTIS France.

Cette extension de classement n'est pas cumulable avec d'autres extensions se
rapportant a ces mémes procés-verbaux, sauf mention explicite dans le texte de
l'extension.

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale.

SASU au capital de 1 512 170 € - SIRET 490 550 712 00023 - RCS Evry B 490 550 712 - TVA FR 61490550712 - APE 7120 B Page 1 sur 6



é } e { eC I 1S ; Sur procés-verbaux n°® 13-A-177, EXTENSION MULTIPLE
france | 13-A-178 et 13-A-184 n® EFR-14-002239

1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS

La présente extension de classement autorise le remplacement des vitrages mis en ceuvre dans les blocs-portes, les
cloisons vitrées et les facades objets des procés-verbaux de référence par des vitrages de référence Pyroguard
T EW 60/6 VF (CGI FRANCE) ou par des vitrages de référence Pyroguard T EW60/6 VI (CGI FRANCE).

Les vitrages Pyroguard T EW60/6 VF (CGI FRANCE) sont composés de :
e un vitrage trempé Pyroguard T EW60/6 (CGI FRANCE) d’épaisseur 6 mm,
e Une couche de PVB d’épaisseur comprise entre 0,76 mm et 2,28 mm,
e un vitrage tel que décrit a la planche n° 1.

Les vitrages Pyroguard T EW60/6 VI (CGl FRANCE) sont composés de :
e un vitrage trempé Pyroguard T EW60/6 (CGl FRANCE) d’épaisseur 6 mm,
e un intercalaire acier suivant les conditions mentionnées sur la planche n° 1,
e un vitrage tel que décrit a la planche n° 1.

Pour le procés-verbal n° 13-A-184

Le maintien des éléments de remplissage est toujours réalisé par U'intermédiaire des serreurs, qui sont fixés sur
Uossature au pas de 300 mm par un ensemble composé de vis, d’un distanceur, d’une base de serrage et d’un support
de verre.

Les dimensions et références des piéces constituant le systéme de maintien sont adaptées en fonction de |’épaisseur
des vitrages -voir planche n° 2-.

L’étanchéité entre les vitrages et ’ossature est réalisée par l’intermédiaire de bandes de fibres minérales Fiberfrax
(UNIFRAX) de section 20 x 3 mm.

Le chicanage en périphérie des panneaux d’épaisseur 46 mm est adapté a ’épaisseur des vitrages Pyroguard T EW60/6
(CGI FRANCE).

Pour les procés-verbaux n°® 13-A-177 et 13-A-178

Le maintien des éléments de remplissage est réalisé par l’intermédiaire de parcloses, tel que décrit dans les procés-
verbaux de référence. La section des parcloses est adaptée afin de réaliser le maintien du vitrage.

De part et d’autre du vitrage, l'ossature et les parcloses sont associées a une bande de fibre minérale Fiberfrax
(UNIFRAX) de section 20 x 3 mm.

La mise en ceuvre de ferme-porte coté opposé au feu est autorisée a condition qu’une plaque de Promatect H
(PROMAT) d’épaisseur 10 mm soit installée entre le ferme-porte et l’ossature, ainsi qu’en partie basse du ferme-
porte.

Pour tous les procés-verbaux de référence, |’épaisseur de la cale de vitrage doit étre modifiée de facon a avoir une
prise en feuillure et un jeu en fond de feuillure suivant :

Prise en feuillure : 12 mm.
Jeu en fond de feuillure : 8 mm.

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS

Les procés-verbaux de classement de référence EFECTIS n° 13-A-177, n° 13-A-178 et n° 13-A-184 sont en tout point
identiques aux procés-verbaux de classement EFECTIS n° 07-A-214, n° 07-A-215 et n° 09-A-392.

La présente extension de classement multiple est en tout point identique a celle n° 11/2 sur le procés-verbal
n° 07-A-214, n° 11/3 sur le procés-verbal n° 07-A-215 et n° 11/1 sur le procés-verbal n° 09-A-392.

Seul le nom du Demandeur et la référence commerciale du vitrage sont modifiés.
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3. CONDITIONS A RESPECTER

o Sens de feu : Le vitrage Pyroguard T EW60/6 est toujours placé c6té opposé au feu, avec la face réfléchissante coté

feu.

Sur procés-verbaux n® 13-A-177, |

13-A-178 et 13-A-184

o Dimensions hors-tout des vitrages Pyroguard T EW60/6 VF (CGI FRANCE) :

- Pour les procés-verbaux 13-A-177 et 13-A-178 :

EXTENSION MULTIPLE
n° EFR-14-002239

Largeur (mm) Hauteur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)
Minimum Ilimité Illimité OU | Minimum Illimité Illimité
Maximum 2835 1385 Maximum 1385 2835
- Pour le proceés-verbal 13-A-184 :
Largeur (mm) Hauteur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)
Minimum Illimité Illimité OU | Minimum Illimité [llimité
Maximum 1500 1385 Maximum 1385 2835

e Dimensions hors-tout des vitrages Pyroguard T EW60/6 VI (CGI FRANCE) :

- Pour les procés-verbaux 13-A-177 et 13-A-178 :

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Minimum

IUlimité

IUlimité

Maximum

1542

2742

- Pour le proces-verbal 13-A-184 :

La surface maximale hors-tout
du vitrage ne doit pas dépasser 3,55 m?

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Minimum

IWlimité

Illimité

Maximum

1285

2285

e Toutes les conditions de validité des procés-verbaux de classement de référence seront respectées.

4. CONCLUSIONS

Les performances de l'élément sont les suivantes :

e Pour le procés-verbal 13-A-184 :

R

E |

W

t - M

E

(i o0)*

60

* Sens de feu des vitrages : Le vitrage Pyroguard T EW60/6 est toujours placé co6té opposé au feu, avec la face

réfléchissante coté feu.
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e Pour les procés-verbaux 13-A-177 et 13-A-178 :

R E | w t - M C S G K
E 60

Cette extension de classement est cumulable avec les extensions précédemment émises sur les procés-verbaux de
référence n° 13-A-177 et n° 13-A178.

Maiziéres-lés-Metz, le 15 septembre 2014

Déborah KRIER ” Hervé RYCKEWAERT
Chargée d’Affaires Chef du Service Essais
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} Sur procés-verbaux n°® 13-A-177, |
13-A-178 et 13-A-184 |

Planche n° 1: Composition des vitrages

Liste des compositions autorlsees : Virages isolants

| Face

Intercalaire

I

Contreface

Pyroguard T EW60/6

Intercalaire isolant acier
Epaisseur a définir®

Float 3,4,5,6.8, 10 ou 12 mm

¥ Ajout possible de dépolissage, de sérigraphie cu de couleur

Trempé 3,4, 56,8, 10ou 12 mm

AERENINIR

¥ Alout possible de dépolissags, de sérigraphle ou de couleur

Vitrage feullleté 33.2, 33.4 ou 33.6 {trempé ou non)

Vitrage feuillets 44,2, 44.4 ou 44,6 (trempé ou non)

Vitrage feuilletd 53,2, 55,4 ou 55.6 {trempe ou nor)

Vitrage feuilleté 66.2, 66.4 ou 66.6 {trempé ou hon)

b Utllisation possible de PVB clair, couleur ou spécial

Vitrage feullleté retardataur d’effraction (trempé ou non) I

Vitrage feullleté anti-effraction (trempé ou non) |

Miroir 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (tremp# ou non)

Miroir espion 3, 4,5, 6, 8, 10 ou 12 mm (tremp#é ou non)

Vitrage décoratlf 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non)

Vitrage autonettayant 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm {trempé ou non)

Vitrage réfléchissant 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non)

P Ajout possible de dépolissage, de sérigraphie ou de couleur

Vitrage & faible émissivité 3,4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm {trempé ou non) |

Vitrage de contrdle solaire 3,4, 5,6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non) |

Vitrage feuilleté  faible émissivité 33.2, 33.4 ou 33.6 (trempé ou non)

Vitrage feuilleté 3 faible émissivité 44.2, 44.4 ou 44.6 (trempé ou non)

Vitrage feuilleté & faible émissivité 55.2, 55.4 ou 55.6 (trempé ou non)

Vitrage feuilleté  faible émissivité 66.2, 66.4 ou 66.6 (trempé ou non)

» Utilisation possible de PVB clsir, couleur ou spécial

Vitrage feuilleté de contréle solaire 33.2, 33.4 ou 33.6 (trempé ou non)

Vitrage feuilleté de contréle solalre 44.2, 44.4 ou 44.6 (trempe ou non)

Vitrage feuilleté de contréle solaire 55,2, 55.4 au 55.6 (trempé ou nan)

Vitrage feullleté de contréle solaire 66.2, 66.4 ou 66.6 (trempé ay non)

» Utilisation possible de PVB clzir, couleur ou spécial

Pyroguard T EW60/6

» Ajout possible de dépolissage, de sérigraphie ou de couleur sur la face opposée 313
couche

b

“ L'épaisseur totale du vitrage n’excedera pas:

33 mm pour un profil Forster Presto 50
43 mm pour un profil Forstar Thermfix-Vario

Llste des compositions autorisees : vitrages feullletes

| Face

PVB

Contreface

Pyroguard T EW6Q/6

0.76; 1,52 ou 2,28 mm

Float 3,4.5.6.8,10 ou 12mm

» Ajout possible de dépolissage, de sérigraphie ou de couleur

Trempe 3.4, 5,6, 8, 10 ou 12 mm |

» Ajout possible de dépolissage, de sérigraphle ou de couleur |

Miroir 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non)

Miroir espion 3, 4, 5,6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non)

Vitrage décoratif 3,4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm {trempé ou non)

Vitrage autonettoyant 3,4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm {trempé ou non)

Vitrage réfléchissant 3, 4, 5, 6. 8, 10 ou 12 mm (trempe ou non}

» Ajout possible de deépolissage, de sérigraphie ou de couleur

Vitrage a faible émissivité 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm {trempé ou non) ]
Vitrage de contrdle solaire 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non} |
Pyroguard T EW60/6

» Ajout possible de dépolissage, de sérigraphie ou de couleur sur la face opposée a la
couche

| Utilisation possible de PVB clair, couleur ou spécial |
Planche 1

Liste des vitrages isolants et feuilletés EFR-14.002230
D 29.08.2014

EXTENSION MULTIPLE
n° EFR-14-002239
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é“% efe C‘t | S ‘ Sur procés-verbaux n® 13-A-177,

france 13-A-178 et 13-A-184

Planche n° 2: Systéme de maintien

Tableau accessoires

Fagade rideau
S =L
> a < kX e
Verre |Base de Vis de sarrage Support da verra Distanceur
saTage
(mmj
Fna. max max
30kg/Pisce | 4Okg/ Pitce  (Q0kg/Fidce
AN ATLNE (Lmm) AN Brnm) | AILNE (Brm) AN (Bman) | ArUNLL (L}
3 |93e570 936806 (45) 936720 (10) |936720(10) 936840 Coupe (12)
P 036840 coupe (127 |
S (936727 (151 (936721015 |
6 G3EB40 Coupe (16)
7 oI Eey |
%- 0 1536840 Coupe (18)
T0- 1 (D3672Z (20) |936722(20) |
12 33688 oy | 36841 (22
13
4 G35847 (24) o
15 936723 (25) |936723(25) (936735 (¢5)
16 936820575 936843 (26)
17
18 EECC ORI G36844 (28)
19
20 036774 (30) | 936724 {30) |936736 (30) |G3884€ (30)
1Al W
173 |53683€ (32)
23 936810 (65) i
i 936847 (34)
75 (936725 (3%) | 93672535 [936737 357 |
26 2®7.5) B
17
28 936811 (70} o368 381 |
5
30 03IG7I56 (A0) | DIBTI6 (d0) |GIETIB(A0) |IIRELO ()
31 Ioassn 725}
32 536851 @2)
33 936812 O5) i
L 036852 (44)
35 036727 (45) | 936727 (4%) [936759 (45
36 B
37
40-41 936570  [936813 (80} 936726 (50) 936728 (50) [03E740(0} [936855(50) -
a2 936814 (8S) 36854 (57) T
43
) 93C857 (54)
45 (936720 55 | 936729 (55) | ar(
6 936858 (56)
a7 gIes1s 0oy |
48 -49 | 936850 (58)
5051 Mmmm
52 936816 (95) 936861 (62)
52
54 71X 936846 (32/32)
55 936731 (65) |936731(65) |936743" {65}
£3 35936841 Q2722722)
7 936817 (100) -
58 - 59 2 x 936847 (34734)
60 ¢ )
* LAakuement avec vissage suppiementaire
&l de serane)
Planche 2
Systeme de maintien EFR-14-002239

de 01.09.2014
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EFECTIS France

Voie Romaine

F-57280 Maiziéres-lés-Metz

Tél: +33 (0)3 87 51 11 11

Fax : +33 (0)3 87 51 10 58 EXTENSION

EXTENSION DE CLASSEMENT

Selon l'arrété du 14 mars 2011 modifiant I'arrété du 22 mars 2004

Extension de classement n°

sur le procés-verbal n°

= 18/4 13-A-177
= 18/6 13-A-178
Demandeurs PYROGUARD UK LTD FORSTER
(ex— C.G.I INTERNATIONAL LTD) SYSTEMES DE PROFILES SA
Millfield Lane Amriswilerstrasse 50
Haydock Merseyside Postfach
GB - WA11 9GA CH - 9320 ARBON

Objet de I'extension

Durée de validité

Mise en ceuvre de vitrages :
- Pyroguard T-EW30/6 (PYROGUARD UK LTD)
- Pyroguard T-EW30/6 VI (PYROGUARD UK LTD)

Cette extension de classement n'est valable qu'accompagnée de son
procés-verbal de référence (ainsi que toutes ses éventuelles révisions). Sa
date limite de validité est celle portée sur son procés-verbal de
référence.

Passé cette date, I'extension de classement ne sera valable que si elle est
mentionnée sur une éventuelle reconduction du procés-verbal de référence
délivrée par Efectis France.

Cette extension de classement n'est pas cumulable avec d'autres extensions
se rapportant a ces mémes procés-verbaux, sauf mention explicite dans le
texte de I'extension.

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale.

SASU au capital de 1 512 170 € - SIRET 490 550 712 00023 — RCS Evry B 490 550 712 — TVA FR 61490550712 — APE 7120 B Page 1 sur 4
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18/4 sur PV 13 - A- 177
18/6 sur PV 13 - A- 178 EXTENSION MULTIPLE

1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS

Les cloisons vitrées et blocs-portes objets des procés-verbaux de référence peuvent étre munis des vitrages
suivants :
- des vitrages monolithiques Pyroguard T-EW30/6 (PYROGUARD UK LTD) d’épaisseur 6 mm ;
- des vitrages PYROGUARD T-EW30/6 VI (PYROGUARD FRANCE) d’épaisseur maximale 28 mm,
composés de :
o un vitrage Pyroguard T-EW30/6 (PYROGUARD France) d'épaisseur 6 mm,
o une lame d'air d'épaisseur 6 & 14 mm avec intercalaire en acier,
o un vitrage tel que décrit en planche n° 1.

Le systéme de maintien des vitrages reste identique a celui décrit dans les procés-verbaux de référence,

seulement I'épaisseur des cales passe a 9 mm, de telle sorte a avoir un jeu en fond de feuillure de 9 mm et
ainsi assurer une prise en feuillure des vitrages de 11 mm.

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS

La mise en ceuvre de vitrages Pyroguard T-EW30/6 VI (PYROGUARD UK LTD) au format paysage est
autorisée sur la base de I'essai de référence CTICM n°01-V-330 réalisé selon la norme EN 1364-1 : 1999 et
concernant une cloison vitrée a ossature métallique déformante similaire a celle objet du proces-verbal de
référence munie de vitrages Pyroguard T-EW30/6 VI (PYROGUARD UK LTD) dont un de dimensions
1668 x 1122 mm (I x h), dont les performances de résistance au feu au regard des criteres d’étanchéité au
feu et de rayonnement thermique ont été respectivement satisfaites pendant 61 minutes et 35 minutes.

L’essai de référence 2000-CVB-R01531 réalisé selon la norme EN 1364-1: 1999 et concernant un chassis
vitré a ossature métallique déformante similaire a celle objet du proces-verbal de référence munie d’'un
vitrage Pyroguard T-EW30/6 VI (PYROGUARD UK LTD) de dimensions 1100 x 1900 mm (I x h), dont les
performances de résistance au feu au regard des critéres d’étanchéité au feu et de rayonnement thermique
ont été respectivement satisfaites pendant 60 minutes et 57 minutes, a permis de montrer le bon
comportement au feu de vitrage dans cette orientation. Le vitrage testé dans cette configuration n’ayant
toutefois subi quasi aucune déformation, les dimensions de vitrages au format portrait sont limitées a celles
testées au format paysage.

La mise en ceuvre de vitrages Pyroguard T-EW30/6 (PYROGUARD UK LTD) est autorisée sur la base des
essais précédemment cités et de I'essai de référence CTICM n° 00 - V - 008 réalisé selon I'arrété du 03 aodt
1999 et concernant une cloison vitrée a ossature métallique déformante similaire a celle objet du procés-
verbal de référence munie de vitrages Pyroguard T-EW30/6 (PYROGUARD UK LTD) dont un de dimensions
1500 x 1990 mm (I x h), dont les performances de résistance au feu au regard des critéres d’étanchéité aux
flammes et aux gaz chauds ont été satisfaites pendant 63 minutes. Les conditions d’échauffement définies
dans l'arrété du 03 aolt 1999 étant plus favorables que celles énoncées dans la norme EN 1364-1 : 1999,
les dimensions de vitrages sont limitées a celles testées lors de I'essai de référence 2006-CVB-R01531.

La mise en ceuvre de vitrages de forme est autorisée sur la base du premier essai cité, la cloison vitrée objet
de cet essai étant munie de trois triangles et deux trapézes, I'angle minimal testé dans ces formes étant de
27°.

Affaire EFR-18-001229 Page 2 sur 4
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18/4 sur PV13 -A-177

18/6 sur PV 13 - A- 178 EXTENSION MULTIPLE

3. CONDITIONS A RESPECTER

Dimensions hors tout* des vitrages Pyroguard T-EW30/6 (PYROGUARD UK LTD) :

Dimensions hors tout* des vitrag

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Minimum

sans limite

sans limite

Maximum

1100

1900

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

es Pyroguard T-EW30/6 VI (PYROGUARD UK LTD) :

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Minimum

sans limite

sans limite

ou

Minimum

sans limite

sans limite

Maximum

1668

1122

Maximum

1122

1668

* Dans tous les cas et pour tout type de bloc-porte, les dimensions hors tout maximales des vitrages sont
limitées aux dimensions hors tout maximales des vantaux.

Les vitrages de forme autorisés dans la cloison vitrée uniquement sont exclusivement des triangles, des
parallélogrammes ou des trapézes dont les dimensions hors tout maximales autorisées doivent étre
inférieures aux dimensions maximales hors tout des vitrages rectangulaires.

a) L'angle minimal autorisé est de 27°.

b) La surface maximale autorisée d’un de ces vitrages est égale a 2,12 m2.

Les vitrages Pyroguard T-EW30/6 (PYROGUARD UK LTD) sont obligatoirement installés avec le tampon de
marquage placé coté feu.

Les vitrages Pyroguard T-EW30/6 VI (PYROGUARD UK LTD) sont obligatoirement installés feu c6té opposé
au vitrage Pyroguard T-EW30/6 (PYROGUARD UK LTD), le tampon de marquage de ce dernier étant
obligatoirement placé coté feu.

Toutes les autres conditions énoncées dans les procés-verbaux de références devront étre respectées.

4. CONCLUSIONS

Les performances des éléments objets des procés-verbaux de référence deviennent :

R E I W t - M C S G K
E 60
E w 30

La présente extension est cumulable avec les extensions :
- 14/1 sur le procés-verbal de référence n° 13- A- 177,
- 14/1 Révision 1, 14/2 et EFR-14-002247 sur le procés-verbal de référence n®° 13 - A - 178.

Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance au feu de I'élément objet de la présente
extension. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances li€ées a son incorporation a un
ouvrage.

Maiziéres-lés-Metz, le 17 avril 2018

Olivia LUCIFORA Renaud SCHILLINGER
Chef de Projets Directeur Technique
Facades / Compartimentage
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18/4 sur PV13 -A-177
18/6 surPV13-A-178

Planche n°1 : Composition des vitrages Pyroguard T-EW30/6 VI

EXTENSION MULTIPLE

[ Liste des compositions autonisees : Vitrages isclants

| Face |

Imtarcalaire

Contreface

Pyraguan T-EW3I0ME

Intercaiare molam
Epamsew 3 difing”

Fioat 3, 4. K, 6, 8, 10 ou 32 mm

B Aol possble g8 gEpoNEERns, O SENEINE U de CouaLr

.

» Ajout possibls de depolissage. de sengraphie ou de coueur

Vitrape feillend 33,2, 334 ou 336 (remmps ou non)

Witrags feuslate 44 2, 444 ou 44 6 {remps ou non)

Vitrage feudietd 552, 55,4 ou 55 & {rempé oy non)

Wiiraga Seullate B8 2, 68 4 ou B6 & {rempt ou non)

- Lihlisahon possitee g PVE olain colleur ow spec

Witrage boudlotd retardateur d efiracton (rempd o nonj

Wiirage fewliatd ani-efiraction (idmps o non)

Miboit esgion 3. 4, 5808, 1000 12 mm (e ou mon}

irage dacorall 3,4, 506, 8 10 ou 12 mm (rempd ou men)

Witragps sutaneitovant 3, 4, 6, 6.8, 1000 12 mm (lsmpe ou ron)

Witrage réfdchisaant 3, 4, 5, 6, 8, 10 du 12 nam {irempé ou nan)

* Ajoul possibia de dépohaaage, o8 sengrapis v de chiniv

Wilrige 3 Faihe divmarale 3, 4, 5 6 8. 10 o4 12 min (lrempé ca ron)

Vitrage da-condrSle solaine 3, 4, 6, B, 6 10 0u 12 mm {iremps ol non)

Witrage feudisté 3 fadbla emesarats 332, 334 ou 536 (irempe ou pon)

itrage feliat @ fadia dmissrite 44 T, 44 4 ou 44 G (tremps ou nnmj

Witraga bauilleté 3 fadble énvsaraté B5.2, £5.4 ou 55 4 (trempd ou non)

Wilrape feudlatd 5 fable Smpsaidle 662, 664 ou 656 [lrempd ou on)

- Liltsalon possiide de FYE olar; mm'uwnuu;unmf

T Y L R i e W B N TR Tt L R A T,

“itrage feuslatd da conindda solaire 312 33 4 ou 336 (iramps o non)

‘Witrage feudiatd do conbdie solaira 44 2, 44 4 ou 446 (frempd ou non)

Wrage Sewlletd de contndle solaine 55.2; 554 ou 555 {lrempd ow noe)

o S

Witrage hﬂhﬁdﬂ:&hﬂplﬂlﬂulﬁﬂ 6.4 ou &GE f (frempa ou non)

- Uiliksahon possive de PYE clay, comsir ou apéoun’

Pyroguand T-EW30M

& Ajouf possthis de dépoissage, de séngraphia surla face appesée 4 fa couche

* L'épatssear totale du vitrage n'excédera pas 27 mum

Toutes dimensions en mm
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EFECTIS France
E ‘ + 4 Voie Romaine
eC- \ s F-57280 Maiziéres-les-Metz
Tél: +33(0)387 5111 11
Fax:+33(0)3 87 51 10 58

EXTENSION DE CLASSEMENT

EXTENSION

Selon l'arrété du 14 mars 2011 modifiant I'arrété du 22 mars 2004

Extension de classement n° sur le procés-verbal n°

= 18/2 13-A-175

= 18/5 13-A-177

= 18/2 13-A-374

= 18/3 13-A-429

= 18/3 13-A-439

Demandeurs PYROGUARD UK Limited FORSTER SYSTEMES DE PROFILES SA

Millfield Lane - Haydock
GB - WA11 9GA MERSEYSIDE

Objet de I'extension Réalisation de vitrages en forme

Amriswilerstrasse 50 — Postfach
CH - 9320 ARBON

Durée de validité Cette extension de classement n'est valable qu'accompagnée de son proces-
verbal de référence (ainsi que toutes ses éventuelles révisions). Sa date limite
de validité est celle portée sur son procés-verbal de référence.

Passé cette date, l'extension de classement ne sera valable que si elle est
mentionnée sur une éventuelle reconduction du procés-verbal de référence

délivrée par Efectis France.

Cette extension de classement n'est pas cumulable avec d'autres extensions se
rapportant a ces mémes procés-verbaux, sauf mention explicite dans le texte de

I'extension.

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale.

SASU au capital de 1 512 170 € - SIRET 490 550 712 00023 — RCS Evry B 490 550 712 — TVA FR 61490550712 — APE 7120 B Page 1 sur3



18/2 sur PV 13 - A- 175
E ‘ + ® 18/5 sur PV 13 - A- 177
ec \S 18/2 sur PV 13 - A - 374
18/3 sur PV 13 - A - 429

18/3 sur PV 13 - A - 439 EXTENSION MULTIPLE

1. DESCRIPTION DE LA MODIFICATION

La cloison vitrée peut étre réalisée a partir d’'une ossature métallique définissant des baies en forme de
triangle ou de parallélogramme ou de trapéze. Les baies sont donc comblées par des vitrages en forme de
triangle ou de parallélogramme ou de trapéze.

Dans tous les cas, les formes obtenues présentent des angles de 27° minimum, des dimensions hors tout
comprises dans les dimensions maximales autorisées par les procés-verbaux de référence et une surface
maximale de 2,12 m2.

La mise en ceuvre des vitrages (jeu en fond de feuillure, prise en feuillure, calage, serrage, maintien,
étanchéité périphérique, etc.) reste inchangée.

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS

Lors de I'essai CTICM n°® 01 - V - 330 était éprouvée au feu une cloison vitrée a ossature métallique série
Presto 50 (FORSTER) dont les baies étaient comblées par des vitrages réf. Interflam EW/ISO [ancienne
appellation des vitrages réf. Pyroguard T EW30/6 VI] ; deux des vitrages étaient en forme de trapéze avec
des angles de 68° et 112°, un des vitrages était en forme de triangle isocéle, la pointe dirigée vers le bas,
avec des angles de 63° et 54° et deux des vitrages étaient en forme de triangle rectangle avec des angles
de 63° et 27°. Ces vitrages ont présenté le méme comportement au feu que l'autre vitrage de méme
référence et de forme rectangulaire, et n'ont pas engendré de désagrément au regard des criteres de
résistance au feu jusqu’a I'arrét de I'essai, soit jusqu’a 61 minutes d’essai.

De méme, lors de l'essai CTICM n° 06 - V - 037 était éprouvée au feu une cloison vitrée (munie d’'un
ouvrant) a ossature métallique série Presto 50 (FORSTER) dont les baies étaient comblées par des vitrages
réf. Interflam EW 60/13-2 et Interflam EW 60/13-2 ISO (INTERVER) [ancienne appellation des vitrages
réf. Pyroguard T EW60/13-1 et Pyroguard T EW60/13-1 VI] ; deux des vitrages réf. Interflam EW 60/13-2 de
la cloison vitrée étaient en forme de trapéze avec des angles de 45° et 135°. Ces deux vitrages ont présenté
le méme comportement au feu que les autres vitrages de méme référence et de forme rectangulaire, et n'ont
pas engendré de désagrément au regard des critéres de résistance au feu jusqu’a l'arrét de I'essai, soit
jusqu’a 100 minutes d’essai.

Compte tenu du fait qu'un angle dans le vitrage est sans incidence sur le comportement au feu de ce
dernier, les formes décrites au paragraphe 1 du présent document sont autorisées.

Ces conclusions peuvent étre étendues aux vitrages :

» réf. PYROGUARD T-E30/6, PYROGUARD T-E30/8, PYROGUARD T-E30/10, PYROGUARD T-E30/12,
PYROGUARD T-EW30/6 VF ou PYROGUARD T-EW30/6 VI validés par le procés-verbal de référence
Efectis France n° 13- A-175;

» réf. PYROGUARD T-EW30/13-1, PYROGUARD T-EW30/13-1 VF ou PYROGUARD T-EW30/13-1 VI,
PYROGUARD T-EW60/6 VF ou PYROGUARD T-EW60/6 VI, PYROGUARD T-EW30/6 ou PYROGUARD T-
EW30/6 VI validés par le procés-verbal de référence Efectis France n° 13 - A - 177 et ses extensions EFR-
14-002239 et 18/4 ;

= réf. PYROGUARD T-EW60/13-1, PYROGUARD T-EW60/13-1 VF ou PYROGUARD T-EW60/13-1 VI
validés par le procés-verbal de référence Efectis France n° 13 - A - 374 et son extension EFR-14-001235 ;

= réf. Pyroguard T EI60/25-3, Pyroguard T EI60/25-3 VF, et Pyroguard T EI60/25-3 VI validés par le
procés-verbal de référence Efectis France n° 13 - A - 429 ;

= réf. Pyroguard T EI30/18-2, Pyroguard T EI30/18-2 VF, et Pyroguard T EI30/18-2 VI validés par le
procés-verbal de référence Efectis France n° 13 - A - 439.
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18/2 sur PV 13 - A - 175
E ‘ + ® 18/5 sur PV 13 - A- 177
ecT)is 18/2 sur PV 13 - A - 374

18/3 sur PV 13 - A - 429
18/3 sur PV 13 - A - 439 EXTENSION MULTIPLE

En effet, tous les vitrages étant réalisés avec des vitrages trempés de méme origine que celle du vitrage
Pyroguard T EW30/6 et pour certains avec gel de méme composition que celui se trouvant dans la
composition du vitrage Pyroguard T EWG60/13-1, la réalisation en forme des vitrages du fabricant
PYROGUARD est admise.

Par ailleurs, I'isolation thermique de I'ossature métallique au niveau de la jonction de profilés thermiquement
isolée série Fuego Light 60 (FORSTER) a été vérifiée lors de I'essai CTICM n° 05 - G - 309 et a permis de
mettre en évidence que la température mesurée a proximité de I'assemblage par soudure de I'angle n’était
pas différente de celle mesurée sur les autres profilés métalliques.

3. CONDITIONS A RESPECTER

Dans tous les cas, les formes obtenues présentent des angles de 27° minimum, et leurs dimensions hors
tout doivent étre comprises dans les dimensions maximales autorisées par les procés-verbaux de référence.

Toutes les autres conditions de validité des classements énoncées dans les procés-verbaux de référence
seront respectées.

4. CONCLUSIONS

Les performances des éléments sont inchangées.

La présente extension de classement est cumulable avec celles précédemment émises sur les proces-
verbaux de référence, a I'exception de I'extension 16/1 sur le procés-verbal de référence Efectis France
n°13 - A-439.

Ces conclusions ne portent que sur les performances en résistance au feu des éléments objets de la

présente extension de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées a leur
incorporation dans un ouvrage.

Maiziéres-les-Metz, le 11 juillet 2018

Olivia LUCIFORA Renaud SCHILLINGER
Chef de Projets Directeur Technique
Facades / Compartimentage
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E fectss

EFECTIS France

Voie Romaine

F-57280 Maiziéres-lés-Metz

Tél: +33 (0)3 87 51 11 11

Fax : +33 (0)3 87 51 10 58 EXTENSION

EXTENSION DE CLASSEMENT

Selon l'arrété du 14 mars 2011 modifiant I'arrété du 22 mars 2004

Extension de classement n°

sur le procés-verbal n°

= 18/6 13-A-177
Demandeurs PYROGUARD UK LTD FORSTER
(ex - C.G.I INTERNATIONAL LTD) SYSTEMES DE PROFILES SA
Millfield Lane Amriswilerstrasse 50
Haydock Merseyside Postfach
GB - WA11 9GA CH - 9320 ARBON

Objet de I'extension

Durée de validité

Mise en ceuvre de vitrages Pyroguard T-EW30/13-1 VI (PYROGUARD UK
LTD)

Cette extension de classement n'est valable qu'accompagnée de son
procés-verbal de référence (ainsi que toutes ses éventuelles révisions). Sa
date limite de validité est celle portée sur son procés-verbal de
référence.

Passé cette date, I'extension de classement ne sera valable que si elle est
mentionnée sur une éventuelle reconduction du procés-verbal de référence
délivrée par Efectis France.

Cette extension de classement n'est pas cumulable avec d'autres extensions
se rapportant a ces mémes procés-verbaux, sauf mention explicite dans le
texte de I'extension.

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale.

SASU au capital de 1 512 170 € - SIRET 490 550 712 00023 — RCS Evry B 490 550 712 — TVA FR 61490550712 — APE 7120 B Page 1 sur 6



E fectss

Sur le proces-verbal :

13- A-177 EXTENSION 18/6

1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS

La cloison vitrée objet du procés-verbal de référence peut étre munie de vitrages Pyroguard T-EW30/13-1 VI

(PYROGUARD UK LTD) composés de :

- un vitrage Pyroguard T-EW30/13-1 (PYROGUARD France) dont la composition exacte est en
possession du Laboratoire ;

- une lame d'air d'épaisseur 6 a 16 mm avec intercalaire en acier ou en aluminium ;

- un vitrage tel que décrit en planche n° 1.

Le systtme de maintien des vitrages reste identique a celui décrit dans le procés-verbal de référence,
seulement dans le cas de vitrages d'épaisseur supérieure ou égale a 33 mm et inférieure ou égale a 40 mm,
les profilés de la gamme PRESTO 60 (FORSTER) seront mis en ceuvre en lieu et place des profilés de la
gamme PRESTO 50 (FORSTER). Voir planches n°2 et 3. Les profilés de références 01.635 et 02.635
(FORSTER) seront utilisés uniquement en périphérie de la cloison ou limités a 3000 mm pour une utilisation
en montants ou traverses intermédiaires. Le profilé de référence 35.855 (FORSTER) ne pourra étre utilisé
gu’en traverse basse.

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS

Le procés-verbal valide des dimensions de clair de vitrages de 1480 x 2830 mm (I x h) pour les vitrages
Pyroguard T-EW60/13-1 VI (PFYROGUARD UK LTD) pour un classement EW60. Le fait de reclasser
I'éléement EW30 permet de dégager une marge de sécurité conséquente, bien supérieure au dépassement
de temps B défini dans la norme EN 1364-1 : 2015, ce qui permet d’augmenter la hauteur de vitrage de 20%
suivant la régle énoncée au § A.4.3.3 de ladite norme. La hauteur maximale obtenue est toutefois limitée par
la hauteur de cloison vitrée autorisée par le procés-verbal de référence.

3. CONDITIONS A RESPECTER

Dimensions hors tout des vitrages Pyroguard T-EW30/13-1 VI (PYROGUARD UK LTD) :

Largeur (mm) Hauteur (mm)
Minimum sans limite sans limite
Maximum 1500 3420

La mise en ceuvre des vitrages est autorisée avec un sens de feu indifférent.

Toutes les autres conditions énoncées dans le procés-verbal de référence devront étre respectées.
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Sur le procés-verbal :

13-A-177 EXTENSION 18/6

4. CONCLUSIONS

Les performances de I'élément objet du procés-verbal de référence deviennent :

R E I w t - M C S G K
E 30
E w 30

La présente extension est cumulable avec les extensions 14/1 et 18/5 sur le procés-verbal de référence.
Ces conclusions ne portent que sur les performances en résistance au feu des éléments objets de la

présente extension de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées a leur
incorporation dans un ouvrage.

Maiziéres-l&és-Metz, le 11 juillet 2018

B — e

Olivia LUCIFORA Renaud SCHILLINGER
Chef de Projets Directeur Technique
Fagades / Compartimentage
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Sur le procés-verbal :

13-A-177 EXTENSION 18/6

Planche n°1 : Composition des vitrages Pyroguard T-EW30/13-1 VI

Liste des compositions autorisées : Vitrages isolants

Face

Intercalaire

Contreface

Pyroguard T-EW30/13-1

intercalaire isolant
acier ou aluminium
Epaisseur a definir*®

Float 3, 4,5, 6, 8, 10 ou 12 mm

P Ajout possible de dépolissage, de sérigraphie ou de couleur

Trempe 3,4, 5,6, 8, 10 ou 12 mm

P Ajout possible de dépolissage, de sérigraphie ou de couleur

Vitrage feuilleté 33.2, 33 4 ou 33.6 (trempé ou non)

Vitrage feuilleté 44.2, 44 4 ou 44 6 (trempé ou non)

Vitrage feuilleté 55.2, 55.4 ou 55.6 (trempé€ ou non)

Vitrage feuilleté 66.2, 66.4 ou 66.6 (tremp€ ou non)

» Utilisation possible de PVB dlair, couleur ou spécial

Vitrage feuilleté retardateur d'effraction {trempé ou non)

Vitrage feuilleté anti-effraction (trempé ou non)

Miroir espion 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm {trempe ou non)

Vitrage décoratif 3, 4, 5, 6, &, 10 ou 12 mm [trempé ou non)

Vitrage autonettoyant 3,4, 5, 6, 8 10 0u 12 mm (trempé ou non)

Vitrage réfléchissant 3, 4, 5,6, 8, 10 ou 12 mm (trempé€ ou non)

» Ajout possible de dépolissage, de sérigraphie ou de couleur

Vitrage 3 faible émissivité 3, 4, 5,6, 8, 10 ou 12 mm {trempé ou non)

Vitrage de controle solaire 3, 4, 5,6, 8, 10 ou 12 mm (trempe ou non)

Vitrage feuilleté 3 faible émissivité 33.2_33.4 ou 33.6 (trempé ou non)

Vitrage feuilleté a faible emissivité 44.2 44 4 ou 44.6 (trempe ou non)

Vitrage feuilleté a faible emissivite 55.2, 55.4 ou 55.6 (trempé ou non)

Vitrage feuilleté a faible émissivité 66.2, 66 4 ou 66.6 (trempé ou non)

B Utilisation possible de PVE clair, couleur ou special

Vitrage feuilleté de contréle solaire 33.2, 33.4 ou 33.6 (trempé ou non)

Vitrage feuilleté de contrdle solaire 442, 44 4 ou 446 (trempé ou non)

Vitrage feuilleté de contréle solaire 55.2, 55.4 ou 55,6 (trempé ou non)

Vitrage feuilleté de contrdle solaire 66.2, 66.4 ou 66.6 (trempé ou non)

® Utilisation possible de PVE dlair, couleur ou spacial

Pyroguard T EW30/13-1

» Ajout possible de dépolissage, de sérigraphie sur la face opposés a la

couche

* 'épaisseur totale du vitrage n'excédera pas 40 mm

Liste des vitrages isolants

Planche 1
PV 13-4-177 ext 186

Date 30.05.2018
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Sur le proces-verbal :

13- A-177 EXTENSION 18/6

Planche n°2 : Profilés de la gamme PRESTO 60 (FORSTER)

2
8 N ) N Y . @
b 01.685 02.685
!20! 50 __I 50 !20! !20! 50 !20!
.2
7o)
o
@
S
‘ 20_|_ 20
Toutes dimensions en mm
g CLOISON FIXE Planche 02
o EW30 Nr. 13-A-177
< Profiles ext 18/6
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Sur le procés-verbal :
13-A-177

Planche n°3 : Systéme de maintien des vitrages
avec profilés de la gamme PRESTO 60 (FORSTER)

EXTENSION 18/6

05.07.2018 PSZ

13-A-177_ext-01

4 ‘ ‘b A c.d 4 Hb A c.d
ol g I D j
A Simple Parclosage
Ep. Vitrage| p e D d

33 948004948004 901226 (15)

34 948004 948003 901226 (15)

35 948003/948003| 901226 (15)

36 948005948005 901241 (10)

37 948005948004 901241 (10)

38 948004|948004 901241 (10)

39 948004 948003901241 (10)

40 948003948003 901241 (10)

Toutes dimensions en mm

CLOISON FIXE Planche 03
EW30 Nr. 13-A-177
Composition des vitrages ext 18/6
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